
 

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Centrum hygienických laboratoří  

Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem

Zkušební laboratoř č.1388 akreditovaná ČIA 
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018  

Referenční laboratoř přírodních léčivých zdrojů, Závodní 94, 360 06 Karlovy Vary 

 

Protokol o zkoušce č. 47729/2023
Pevné vzorky

       

Zákazník: TORF ZIEGLER spol. s r.o.
Zahradní 916
357 31 Horní Slavkov

Vzorek číslo : 47729
Objednávka číslo : 2023/05/22 peloid

Termín odběru od- do  : 14.5.2023 12:30 -  13:30

Místo odběru : viz. upřesnění místa odběru

Upřesnění místa odběru : 385 24 Sassenburg - Großes Moor, Německo

Název vzorku : Přírodní zdroj peloidu "Sassenburg - Großes Moor"

Typ obalu : PE kyblík

Matrice : Pevné vzorky

Upřesnění matrice : peloid

Odběr : zákazník

Způsob odběru : odběr zákazníkem

Účel odběru : analýza ve smyslu vyhlášky MZ ČR č.423/2001 Sb.

Datum příjmu : 22.5.2023 14:15

Analýzy zahájeny  dne : 22.5.2023

Analýzy ukončeny dne : 24.7.2023

 

Rozsah udělené akreditace:  

Chemické, fyzikální, mikrobiologické analýzy vod, potravin, lihovin, peloidů, biologických materiálů, odpadů, azbestu, ovzduší. 

Senzorické analýzy vod a potravin. Odběry vzorků. Analýzy výluhů pevných materiálů, stěrů. Testy toxicity. Měření faktorů prostředí,

kontrola sterilizátorů a dezinfekčních prostředků. Plný rozsah je uveden v příloze platného osvědčení o akreditaci vydaného ČIA 

pro zkušební laboratoř č.1388. 

Prohlášení laboratoře:

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Výsledky se týkají pouze vzorků, které byly

předmětem zkoušení. Jestliže laboratoř není odpovědná za fázi odběru vzorků, výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Laboratoř nenese odpovědnost za správnost údajů dodaných zákazníkem a vztahujících se ke vzorku (identifikace vzorku 

a objednávky, údaje vztahující se k odběru vzorku). V případě příjmu zkušební položky vykazující odchylky od stanovených 

podmínek nebo dodání dat zákazníkem mohou být některé výsledky analýz ovlivněny, za což laboratoř nenese odpovědnost. 

Laboratoř na požádání poskytne údaje o použitých metodách a souvisejících předpisech.

 

Schválil : Kožík Jaroslav, Ing.

vedoucí oddělení Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů  

Karlovy Vary, Závodní 94   E-mail: jaroslav.kozik@zuusti.cz   tel.: 353 301 355   mobil: 774 265 002

Datum vystavení protokolu: 28.7.2023

Protokol vyhotovil: Vermachová Ladislava, Ing.   E-mail: ladislava.vermachova@zuusti.cz   tel.: 353 301 339   mobil: 602 617 057

Počet příloh protokolu: 2
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. Protokol o zkoušce č.47729/2023 ze dne 28.7.2023

Ident. 

zkoušky
Prac. Ozn.

Ident. 

zkoušky
Prac. Ozn.

Původ peloidu : Přírodní zdroj peloidu "Sassenburg - Großes Moor"

1. Příprava laboratorního vzorku

Ident. 

zkoušky
Prac. Ozn.

SOP P03 P11 N

SOP P04 P11 N

I. Všeobecné údaje o testovaném vzorku peloidu

Odběr vzorku

Způsob odběru vzorku odběr zákazníkem neuvedena Z N

Měření na místě odběru Jednotka

Oblačnost slunečno

II. Výsledky analytických rozborů a zkoušek

Vzorky peloidu jsou před dalším zpracováním zváženy, je stanovena čistá hmotnost průměrného vzorku, dále jsou

posouzeny makroskopicky a homogenizovány mletím, promísením a prohnětením. Takto připravený laboratorní

vzorek je výchozím materiálem pro provedení příslušných laboratorních testů a zkoušek.

V rámci provádění analýz peloidních vzorků je nutné laboratorní vzorek zbavit části kapilárně vázané vody a dále

homogenizovat mletím. Připravený na vzduchu sušený laboratorní vzorek je výchozím materiálem pro provedení

speciálních laboratorních zkoušek.

neuvedena Z N

Teplota vzduchu 18 °C

Parametr

Příprava laboratorního vzorku

Příprava na vzduchu sušeného laboratorního vzorku

Před dalším analytickým zpracováním je vzorek uchováván v hermeticky uzavřených vzorkovnicích.
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. Protokol o zkoušce č.47729/2023 ze dne 28.7.2023

Makroskopický popis vzorku peloidu

Ident. 

zkoušky
Prac. Ozn.

SOP P02 P11 N

Stupeň rozložení dle Posta

Ident. 

zkoušky
Prac. Ozn.

Reakce (hodnota pH) kaše laboratorního vzorku

Ident. 

zkoušky
Prac. Ozn.

Všeobecné údaje o složení laboratorního vzorku

Za všeobecné údaje o složení peloidních vzorků je považován obsah vody, resp. sušiny a popelovin.

Ident. 

zkoušky
Prac. Ozn.

SOP P07 P11 N

SOP P07 P11 N

SOP P07 P11 N

SOP P07 P11 N

Makroskopický popis vzorků peloidů se provádí za účelem vyšetření senzorických vlastností (barva, pach), určení

konzistence vzorku a hodnocení příměsí ve vzorku.

Parametr

Barva Tmavě hnědá 3/3 10YR – hodnota dle Munsella SOP P02 P11 N

Pach Slabý, zemitý SOP P02 P11 N

Konzistence Vlhká, lepivá, plastická, soudržná SOP P02 P11 N

  Hodnocení příměsí

Humifikovaný vzorek obsahující zbytky rostlinných pletiv 

do velikosti 17 x 96 mm, zbytky kořenového systému  

velikosti 2 x 10 mm. Ve vzorku peloidu se nacházeji  

úlomky dřevní hmoty do 22 x 38 mm. Vzorek je bez 

hrubé a cizorodé příměsi.

  Reakce s 5% HCl Bez senzoricky patrné reakce SOP P02 P11 N

Stupeň rozložení organické hmoty peloidu je důležitou hodnotou pro hodnocení peloidní suroviny z pohledu

možnosti jejího využití v balneologii. Obecně platí, že s vyšším stupněm rozložení lze očekávat lepší

balneotechnické vlastnosti testované peloidní suroviny.

Parametr

H5 SOP P05 P11 N

Parametr

3,8 ± 0,2 SOP 033.01 P11 N

Parametr
V laboratorním 

vzorku (%)
V sušině (%)

Voda (105° C) 81,8 -

Sušina 18,2 -

 - z toho: popel (800° C) 0,68 3,7

 - a ztráta žíháním (105° – 800° C) 17,5 96,3
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. Protokol o zkoušce č.47729/2023 ze dne 28.7.2023

2. Chemický rozbor

2.1 Složení popelovin podle rozpustnosti

Ident. 

zkoušky
Prac. Ozn.

SOP P08 P11 N

SOP P08 P11 N

SOP P08 P11 N

2.2. Skupinové složení organických látek

Zkrácená kvantitativní analýza dle SOUCI, QUENTINA a EGERTERA

Ident. 

zkoušky
Prac. Ozn.

Rozpustnost popela je posuzována podle chování v prostředí 10 % HCl za horka, kdy do roztoku přecházejí kovy

ve formě chloridů, případné karbonáty jsou rozloženy na oxid uhličitý a vodu.

Parametr Celkově (%) Ve vzorku (%) V sušině (%)

Podíl nerozpustný v 10 % HCl 30,8 0,21 1,15

Podíl rozpustný v 10 % HCl 69,2 0,47 2,59

Σ 100 0,68 3,74

Kvalitativní i kvantitativní stanovení obsahu organických látek je důležité zejména v případě humolitů, kdy lze na

základě výsledků usuzovat na původ a hloubku rozložení výchozí rostlinné hmoty, respektive na přítomnost

potencionálně terapeuticky účinných látek.

Parametr V sušině (%) Ve vzorku (%)
V organické 

hmotě (%)

Extrahovatelný bitumen (látky 

extrahovatelné směsí ethanol – 

toluen 1 : 1)

12,6 2,28 12,8 SOP P09 P11 N

Rozpustné sacharidy (látky 

extrahovatelné horkou vodou – 

pektiny)

2,11 0,38 2,15 SOP P09 P11 N

Celulosy a hemicelulosy (látky 

hydrolyzovatelné 72% H2SO4)
13,4 2,44 13,7 SOP P09 P11 N

Huminové kyseliny dle 

Egertera (látky extrahovatelné 

louhem, vysrazitelné kyselinou)
38,6 7,01 39,3

SOP P09 P11 N

z toho - volné 33,8 6,14 34,5

    - vázané 4,8 0,87 4,9

Fulvokyseliny (látky 

extrahovatelné louhem, 

nevysrazitelné kyselinou)

13,04 2,37 13,3 SOP P09 P11 N

Nerozložitelný zbytek (lignin, 

huminy a další doprovodné látky 

humusu)

18,3 3,33 18,7 SOP P09 P11 N

Σ 98,0 17,8 100,0 SOP P09 P11 N
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. Protokol o zkoušce č.47729/2023 ze dne 28.7.2023

2.3. Celková síra

Prac. Ozn.

P11 N

S SA

2.4. Ve vodě rozpustné látky

- základní iontová bilance

- rozpuštěné látky, rozpuštěné látky žíhané a ztráta žíháním

- konduktivita a reakce (hodnota pH) výluhu

- barva výluhu

mg/l NM % mg mmol mval mval % Prac. Ozn.

18,0 10 90,0 2,54 2,54 35,3 P11 AA

11,0 10 55,0 0,90 0,90 12,5 P11 A

<0,01 - - - - P11 A

<0,50 - - - - P11 AA

36,0 10 180 1,87 3,75 52,1 P11 AA

0,09 15 0,47 0,00 0,01 0,14 P11 A

325,5 5,32 7,20 100

5,30 15 26,50 1,15 1,15 15,50 P12 A

2,10 15 10,50 0,27 0,27 3,61 P12 A

2,99 10 15,0 0,83 0,83 11,1 P11 A

4,50 15 22,5 0,93 1,85 24,9 P12 A

13,00 15 65,0 1,62 3,24 43,6 P12 A

0,20 15 1 0,02 0,04 0,48 P12 A

0,02 15 0,12 0,00 0,00 0,06 P12 A

0,09 15 0,47 0,02 0,05 0,70 P12 A

141 4,83 7,44 100

466,5 10,15 P11 N

* (stanoveno ve vodném výluhu připraveném extrakcí laboratorního vzorku v množství odpovídajícím 20 g sušiny / litr vody)

 

Parametr Jednotka Hodnota Identifikace zkoušky

V laboratorním vzorku % 0,07 dopočtem

V sušině laboratorního vzorku % 0,37 000ZP.CL.CL.7_2_11.19/A

Podstatou analytického schématu je extrakce laboratorního vzorku peloidu destilovanou vodou uzančním

postupem, který vyplynul ze základních prací Souciho, Benadeho a Quentina.

Analýza obsahu extrahovaných látek spočívá v provedení souboru stanovení, mezi které patři:

Vztaženo na 100 g sušiny *

Parametr Ident.zkoušky

Chloridy (Cl
-
) SOP 003 část A

Hydrogenuhličitany 

(HCO3
-
)

SOP 024

Dusitany (NO2
-
) SOP 010

Dusičnany (NO3
-) SOP 003 část A

Sírany (SO4
2-

) SOP 003 část A

Fosforečnany (PO4
3-

) SOP 007

Anionty celkem *

Sodík (Na
+
) SOP 201.01 část A

Draslík (K
+
) SOP 201.01 část A

Amonné ionty (NH4
+
) SOP 002 část A

Hořčík (Mg
2+

) SOP 201.01 část A

Vápník (Ca
2+

) SOP 201.01 část A

Železo (Fe
2+

) SOP 201.01 část A

Mangan (Mn
2+

) SOP 201.01 část A

Hliník (Al
3+

) SOP 201.01 část A

Kationty celkem *

Iontově rozpuštěné 

látky celkem *
SOP P10
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. Protokol o zkoušce č.47729/2023 ze dne 28.7.2023

NM %
Ident. 

zkoušky
Prac. Ozn.

NM Prac. Ozn.

5 % P11 A

± 0,2 P11 A

15 % P11 A

15 % P11 A

3. Vodní kapacita (vododržnost)

Prac. Ozn.

P11 N

P11 N

4. Obsah vody

Prac. Ozn.

P11 N

P11 N

P11 N

Vztaženo na 

100 g sušiny *

Parametr Hodnota Jednotka mg

Rozpuštěné látky 

(105° C)
157 mg/l 10 785 SOP 026 P11 AA

Rozpuštěné látky 

žíhané (800° C)
25 mg/l 10 125 SOP 026 P11 AA

Ztráta žíháním (105° 

– 800° C)
132 mg/l 10 660 SOP 026 P11 AA

Parametr Hodnota Jednotka Ident. zkoušky

Konduktivita výluhu (20˚ C) 6,18 mS/m SOP 011

Hodnota pH výluhu (20° C) 4,3 SOP 033

Barva výluhu

- při 365 nm 154 mg Pt/l SOP 004

- při 436 nm 576 mg Pt/l SOP 004

Podstatou zkoušky je sorpce destilované vody definovaným množstvím laboratorního vzorku peloidu uzančním

postupem. Vodní  kapacita odpovídá množství vody, které může být udrženo 1 g pevné složky peloidu.

Parametr Hodnota Jednotka Ident. zkoušky

Vztažená na 1 gram

- laboratorního vzorku 0,63 g SOP P11

- sušiny laboratorního vzorku 8,0 g SOP P11

Parametr Hodnota Jednotka Ident. zkoušky

V laboratorním vzorku 81,8 % SOP P07

Ve vzorku při 100 % nasycení vodou 

(normální konzistence)
88,9 % SOP P07 P11 N

Ve vzorku při 80% nasycení vodou 86,5 % SOP P07

V koupelové směsi 93,7 % SOP P07
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. Protokol o zkoušce č.47729/2023 ze dne 28.7.2023

5. Objem sedimentu

Prac. Ozn.

P11 N

P11 N

5.1 Objem sedimentu sušeného vzorku

Prac. Ozn.

P11 N

5.2  Koeficient bobtnavosti

Prac. Ozn.

P11 N

6. Měrná hmotnost

Měrná hmotnost sušiny laboratorního vzorku peloidu  se stanovuje pyknometricky.

Prac. Ozn.

P11 N

P11 N

P11 N

P11 N

P11 N

7. Mísící poměry

Podstatou zkoušky je volná sedimentace definovaného množství laboratorního vzorku peloidu v destilované vodě

uzančním postupem, který vyplynul ze základní práce Souciho a Benadeho.

Parametr Hodnota Jednotka Ident. zkoušky

Vztažená na 1 gram

- laboratorního vzorku 2,83 ml SOP P12

- sušiny laboratorního vzorku 15,6 ml SOP P12

Parametr Hodnota Jednotka Ident. zkoušky

Vztažená na 1 gram

- sušiny laboratorního vzorku 3,35 ml SOP P12

Vyjádřený jako poměr objemu sedimentu laboratorního vzorku a objemu sedimentu vzorku sušeného při  105 °C.

Parametr Hodnota Ident. zkoušky

Koeficient bobtnavosti 4,64 SOP P12

Parametr Měrná hmotnost (g/cm
3
) Ident. zkoušky

- sušiny laboratorního vzorku 1,437 SOP P13

- laboratorního vzorku 1,057 SOP P13

- vzorku při plné vodní kapacitě 1,035 SOP P13

- zábalu při 80 % nasycení vodou 1,043 SOP P13

- koupelové směsi 1,020 SOP P13

Pro přípravu základní zábalové směsi (80 % nasycení vodou)
 
je potřeba ke 100 kg materiálu kvality laboratorního 

vzorku přidat 30 litrů vody.
 
Skutečný mísící poměr je nutno doladit podle konzistence připravené základní 

zábalové směsi.

Pro přípravu koupelové směsi je potřeba ke 100 kg materiálu kvality laboratorního vzorku přidat 188 litrů vody.
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. Protokol o zkoušce č.47729/2023 ze dne 28.7.2023

8. Sorpční kapacita

0,766 SOP P14 P11 N

0,470 SOP P14 P11 N

0,277 SOP P14 P11 N

0,163 SOP P14 P11 N

0,057 SOP P14 P11 N

0,021 SOP P14 P11 N

0,006 SOP P14 P11 N

(Výsledky testu jsou shrnuty do tabulky  a znázorněny grafickou formou na obr. 1 a 2.)

Obr. 1: Sorpční kapacita –  závislost extinkce na navážce testovaného vzorku peloidu

Sorpční kapacita je posuzována na základě výsledků testu s methylenovou modří. Principem metody je stanovení

podílu adsorbovaného množství methylenové modři po kontaktu s odváženým množstvím laboratorního vzorku

peloidu, a to proměřením extinkce filtrátu  při 750 nm v 1 cm kyvetě.

Laboratorní  vzorek            

(v g sušiny)
Extinkce

 Zachycené množství     

methylenové modři          

(v mg)

     Zachycené množství          

methylenové modři           

(v %)

Ident. zkoušky Prac. Ozn.

0,0 0,00 0,00

0,1 24,1 38,6

0,2 39,9 63,8

0,3 49,2 78,7

0,5 57,9 92,6

1,0 60,8 97,3

2,0 62,0 99,2

Obr. 2: Sorpční kapacita –  závislost sorbovaného množství methylenové modři na navážce testovaného vzorku
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. Protokol o zkoušce č.47729/2023 ze dne 28.7.2023

9.Termofyzikální vlastnosti

6 min SOP P15 P11 N

22 min SOP P15 P11 N

896 s/cm
2

SOP P15 P11 N

Tabulka : Průběh chladnutí vzorku peloidu z 18° na 3° C.

Pozn.: T18 = T x 18 / T0 , kde T je teplota odečtená v časovém intervalu a T0  je výchozí teplota testovaného vzorku peloidu.

Termofyzikální vlastnosti testovaného vzorku peloidního materiálu byly stanoveny podle Souciho a Quentina

(„Kugelmethode“) se vzorkem o „normální konzistenci“, tedy při plné vodní kapacitě. Výsledky měření jsou shrnuty

do tabulky. Charakter křivky chladnutí vzorku je graficky znázorněn na obrázku 3.

Data pro posouzení termofyzikálních vlastností peloidu Čas
Ident. 

zkoušky
Prac. Ozn.

Délka intervalu udržení výchozí teploty

Doba potřebná pro ochlazení o 1° C

Retence tepla při plné vodní kapacitě

Čas (min) T18 (° C) Čas (min) T18 (° C)

0 18,00 35 14,87

1 17,97 40 13,90

2 17,96 45 12,94

3 17,94 50 12,00

4 17,93 55 11,10

5 17,92 60 10,25

6 17,90 65 9,44

7 17,89 70 8,70

8 17,87 75 8,00

9 17,86 80 7,36

10 17,84 85 6,76

12 17,78 90 6,22

14 17,70 95 5,72

16 17,59 100 5,26

18 17,43 105 4,84

20 17,24 110 4,45

22 17,01 115 4,10

24 16,74 120 3,78

26 16,45 125 3,48

28 16,12 130 3,20

30 15,78 135 2,95
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. Protokol o zkoušce č.47729/2023 ze dne 28.7.2023

Obr. 3: Průběh chladnutí testovaného vzorku peloidu z 18° C na 3° C

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Te
p

lo
ta

 (
˚ 

C
)

Čas (min)

Protokol-KV3-V2-29.6.2023 Komplexní analýza peloidu Strana 11/15



. Protokol o zkoušce č.47729/2023 ze dne 28.7.2023

Hodnota
Ident. 

zkoušky
Prac. Ozn.

< 10 SOP 918 P10 A

< 10 SOP 915 P10 A

< 10 SOP 902 P10 A

< 10 SOP 907 P10 A

< 10 SOP 901 P10 A

3x10
5 SOP 2027 P10 N

1,3x10
5 SOP 2027 P10 N

< 10 SOP 910.01 P10 A

< 10 SOP 911 P10 AA

X SOP 2027 P10 N

SOP 918 P10 N

Hodnocení výsledků

Vysvětlivky a zkratky:

Pozn. 2

A

N

AA

Z

mval

<

SOP

Ozn.

ZÚ

Prac.

S

SA

*

x

KTJ

MH

NMH

Nejistota měření (NM):

Oprávnění laboratoře:

aktualizovaná metoda v rozsahu akreditace

III.   Mikrobiologické parametry

Výsledky zkoušek – mikrobiologické vyšetření

Ukazatel Jednotka NM Limit

Candida albicans KTJ/ g
max. 10 KTJ/g 

NMH

Clostridium perifringens KTJ/ g max. 10 KTJ/g MH

Escherichia coli KTJ/ g
max. 10 KTJ/g 

NMH

Enterokoky KTJ/ g
max. 10 KTJ/g 

NMH

Koliformní bakterie KTJ/ g
max. 100 KTJ/g 

MH

Počet kolonií 22° C 
Pozn.1 KTJ/ g 2,99x10

5
 - 3,01x10

5

Počet kolonií 36° C 
Pozn.1 KTJ/ g 1,29x10

5
 - 1,31x10

5

Pseudomonas aeruginosa KTJ/ g
max. 10 KTJ/g 

NMH

Staphylococcus aureus KTJ/ g
max. 10 KTJ/g 

NMH

Dermatofyta 
Pozn.2 KTJ/ g

Plísně Penicillium sp., Fusarium sp., sterilní mycelium.

Na základě mikrobiologického rozboru lze konstatovat, že vzorek v hodnocených ukazatelích vyhovuje příslušné

legislativě.

Limit (zdroj pro vydání výroku o shodě): Vyhláška č. 423/2001 Sb. (bez zohlednění uvedené nejistoty)

Pozn. 1
Stanovení kultivovatelných mikroorganizmů: počet kolonií 22 °C a 36 °C je stanovením orientačním, nemá 

význam hygienický, je však důležité pro posouzení celkového mikrobiálního oživení peloidu.
Týká se regenerovaných peloidů

metoda v rozsahu akreditace

metoda mimo rozsah akreditace

součty a přepočty označené * (mimo rozsah akreditace)

neprovádí se

kolonie tvořící jednotka

mezní hodnota

nejvyšší mezní hodnota

Uvedená nejistota nezahrnuje příspěvek nejistoty vyplývající z odběru vzorků a nevztahuje se na výsledky pod mezí

stanovitelnosti. Uvedená rozšířená nejistota je součinem standardní nejistoty a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální

rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%. Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota měření vyjádřena

jako přibližně 95% konfidenční mez (interval spolehlivosti) vyjadřující variabilitu Poissonova rozdělení.

Laboratoř má přiznán flexibilní rozsah akreditace (laboratoř může modifikovat své metody zkoušení, rozšiřovat rozsah

zkoušených parametrů a/nebo aplikovat zkoušku na jiný předmět akreditace za předpokladu, že princip měření zůstává

zachován)

provedl zákazník

součin látkové koncentrace a nábojového čísla

pod mezí stanovitelnosti použité metody

standartní operační postup

označení zkoušky z hlediska rozsahu akreditace použité metody

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

místo provedení zkoušky 

externí dodavatel

externě zajištěná zkouška 
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. Protokol o zkoušce č.47729/2023 ze dne 28.7.2023

Přehled zkušebních metod:
SOP 002 část A (ČSN ISO 7150-1)

SOP 003 část A (ČSN EN ISO 10304-1, ČSN EN ISO 10304-4, ČSN EN ISO 15061)

SOP 004 (ČSN EN ISO 7887)

SOP 007 (ČSN EN ISO 6878)

SOP 010 (ČSN EN 26 777)

SOP 011 (ČSN EN 27888)

SOP 024 (ČSN EN ISO 9963-1)

SOP 026 (ČSN 75 7346, ČSN 75 7347)

SOP 033 (ČSN ISO 10523)

SOP 033.01 (ČSN EN 15933, ČSN ISO 10390)

SOP 040 (ČSN EN 12880, ČSN EN 15935, ČSN EN 15934, ČSN ISO 11465, ČSN 46 5735)

SOP 201.01 část A (ČSN EN ISO 11885, návod firmy Agilent)

SOP 901 (ČSN ISO 4832)

SOP 902 (ČSN ISO 16649-2)

SOP 907 (AHEM č. 1/2008, AHEM č. 7/2001)

SOP 910.01 (ČSN EN ISO 16266)

SOP 911 (ČSN EN ISO 6888-1)

SOP 915 (ČSN EN ISO 7937)

SOP 918 (ČSN ISO 21527-1, ČSN ISO 21527-2)

SOP 2027 (mikrobiologicky)

neuvedena

Přehled vzorkovacích metod:

SOP P01

Místo provedení zkoušky:

P11 Pracoviště P11  Závodní 94, Karlovy Vary

P10 Pracoviště P10  L. B. Schneidera 32, 370 01 České Budějovice

P12 Pracoviště P12  Františka Kloze 2316, 272 01 Kladno

Vzorek analyzovali:

Ing. Ladislava Vermachová

Ing. Jaroslav Kožík

Ing. Ladislava Vermachová

Ing. Jaroslav Kožík

SOP P02 – SOP P15

(Souci, S. W. – Benade, W.: Charakteristik, Untersuchung und Beurteilung der Peloide. In: Handbuch der 

Lebensmittelchemie. Berlin 1941, Verlag von Julius Springer,Hadač, E. – Brožek, B. – Pokorná, V.: 

Československé peloidy (léčivá bahna, rašeliny a slatiny). SZN Praha 1955)

(RLPLZ)

Parametry: Pracoviště: Za správnost:

Analytické rozbory a 

zkoušky

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, 

Centrum hygienických laboratoří, Pracoviště 

Karlovy Vary, Kladno, Oddělení RLPLZ

Ing. Jana Podrazilová

Mgr. Hana Hromádková

Jitka Ecksteinová

Luděk Mareš

Bc.Michaela Procházková

hodnota naměřená zákazníkem

Mikrobiologické 

parametry

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, 

Centrum hygienických laboratoří, Pracoviště 

České Budějovice, Oddělení biologických analýz

MVDr. Jela Sajtlerová

Balneologické 

hodnocení

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, 

Centrum hygienických laboratoří, Pracoviště 

Karlovy Vary, Oddělení RLPLZ

Závěry a doporučení

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, 

Centrum hygienických laboratoří, Pracoviště 

Karlovy Vary, Oddělení RLPLZ
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. Protokol o zkoušce č.47729/2023 ze dne 28.7.2023

1.

2.

3.

4.

5.

6.

IV. Balneologické hodnocení

Podkladem pro balneologické hodnocení vzorku komplexní analýzy peloidního materiálu z ložiska peloidu

"Sassenburg - Großes Moor" bylo:

Makroskopické zhodnocení vzorku v dodaném stavu a po homogenizaci, včetně 

hodnocení příměsí, stanovení hodnoty pH  a reakce s HCl.

Základní fyzikální a fyzikálně chemické vlastnosti směsného vzorku.

Stanovení obsahu látek přecházejících do vodní fáze – analýza vodního výluhu peloidní

suroviny.

Stanovení sorpční schopnosti a termofyzikálních vlastností.

Mikrobiologické parametry peloidního vzorku.

Zhodnocení balneotechnických vlastností peloidní suroviny.

Z makroskopického zhodnocení laboratorního vzorku peloidu, ze stanovených všeobecných a základních

fyzikálních i fyzikálně chemických vlastností vzorku vyplývá, že testovaný peloidní materiál je možné zařadit dle

Vyhlášky 423/2001 Sb. mezi humolity a dále mezi rašeliny. Nad rámec vyhlášky je možné specifikovat materiál

dle obsahu organické hmoty jako rašelinu čistou.

Z porovnání hodnot obsahu vody ve studovaném laboratorním vzorku peloidu (81,8 %) s vypočtenou hodnotou

obsahu vody při plné vodní kapacitě, tj. „normální konzistence“ (88,9 %) je zřejmé, že si vzorek peloidu uchoval

svoji přirozenou vlhkost. Zjištěné fyzikální, fyzikálně chemické i balneotechnické vlastnosti dobře charakterizují

peloidní surovinu.

Ze stanovení ve vodě rozpustných látek je zřejmé, že do vodní fáze přechází menší množství anorganických látek

(785 mg na 100 gramů sušiny), přičemž mezi anionty převažují sírany, chloridy a hydrogenuhličitany, mezi kationty

jsou nejvíce zastoupenou složkou vápník, sodík a  amonné ionty. 

Při terapeutické aplikaci není tedy možné počítat s výrazným ovlivněním kožního povrchu a podkoží difundujícími

ionty. Hodnota pH peloidní kaše laboratorního vzorku (pH 3,8), stejně tak jako hodnota pH vodního výluhu (pH

4,3) inklinuje ke kyselé oblasti. To znamená, že v tomto případě již lze počítat s mírným chemickým efektem

léčebné procedury, konkrétně s mírnou iritací kůže v místě aplikace peloidní procedury a aktivaci pufračních

mechanizmů podkoží. Prostředí nižších hodnot pH podporuje baktericidní efekt peloidní suroviny.

Organická hmota je tvořena nerozložitelným zbytkem (18,7 %), komplexem huminových kyselin (39,3 %) a 

celulosami a hemicelulosami (13,7 %). Při terapeutické aplikaci peloidní směsi je tedy možné počítat s  ovlivněním 

kožního mikroreliéfu interakcí s látkami komplexu huminových kyselin, případně složkami „extrahovatelného 

bitumenu“, který tvoří 12,8 % organické hmoty vzorku.

Nízkému obsahu popelovin (3,7 % v sušině) odpovídá hodnota vodní kapacity (8,0 g/g sušiny) a vyšší hodnota

objemu sedimentu (15,6 ml/g sušiny). Z balneotechnického hlediska jsou zjištěné hodnoty velmi dobré a

odpovídají, stejně tak jako nalezená hodnota koeficientu bobtnavosti (4,6) danému typu peloidního materiálu Dle

zjištění Výzkumného ústavu balneologického je pro přípravu peloidních koupelí vhodný peloidní materiál s

hodnotou objemu sedimentu vyšší než 12 ml/g sušiny, což uvedená rašelina splňuje.

Ze stanovených termofyzikálních vlastností laboratorního vzorku peloidu je zřejmé, že řádně připravené peloidní

terapeutické směsi budou velmi dobrým donátorem tepla po celou dobu předpokládané maximální délky

procedury (obvykle do 25 min.).

Stanovená hodnota koeficientu retence tepla (896 s/cm
2
) je velmi dobrou hodnotou pro daný typ peloidní suroviny

a odpovídá hodnotám typickým pro kvalitní peloidní materiál.
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. Protokol o zkoušce č.47729/2023 ze dne 28.7.2023

Obsahem komplexní analýzy byl peloidní materiál  z ložiska  peloidu  "Sassenburg - Großes Moor".

Při aplikaci peloidních směsí připravených z daného materiálu lze počítat kromě výrazného psychosomatického

efektu také s účinným lokálním dávkováním tepla a dále s příznivým ovlivněním kožního povrchu interakcí s

látkami komplexu huminových kyselin.

Mikrobiologické ukazatele peloidní suroviny byly stanoveny dle požadavků Vyhlášky 423/2001 Sb.                          

Z mikrobiologického šetření vyplývá, že vzorek peloidní suroviny vyhovuje příslušné legislativě.

Využití peloidu k léčebným účelům je podmíněno trvalým zajištěním hygienické nezávadnosti suroviny i směsí

připravených k aplikaci.

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

V. Závěry a doporučení

Obsah organické hmoty charakterizuje peloidní surovinu dle Vyhlášky 423/2001 Sb. jako rašelinu.

Typovému zařazení odpovídají zjištěné vyšší hodnoty vodní kapacity, objemu sedimentu. Za velmi dobrou lze

označit retenci tepla.

Aplikační možnosti v peloidní terapii jsou v případě testované peloidní suroviny vhodné pro přípravu kvalitních

zábalových směsí a dále pro přípravu terapeutických koupelí.

Protokol-KV3-V2-29.6.2023 Komplexní analýza peloidu Strana 15/15



Protokol o zkoušce č.47729/2023 ze dne 28.7.2023

Hmotnost vzorku: 6500 g

Stupeň rozložení dle Posta

Ident. 

zkoušky
Prac. Ozn.

Všeobecné údaje o složení laboratorního vzorku

Ident. 

zkoušky
Prac. Ozn.

SOP P07 P11 N

SOP P07 P11 N

SOP P07 P11 N

SOP P07 P11 N

 - z toho: popel (800° C) 0,56 3,0

 - a ztráta žíháním (105° – 800° C) 17,8 97,0

Parametr V laboratorním vzorku (%)
V sušině 

(%)

Voda (105° C) 81,7 -

Sušina 18,3 -

Reakce (hodnota 

pH) kaše 
3,7 ± 0,2 SOP P02 P11 N

Parametr

H5 SOP P05 P11 N

Hodnocení 

příměsí

Vzorek je tvořen humifikovanou hmotou s úlomky dřevní hmoty 

velikosti 22 x 38 mm. Ve vzorku se nachází zbytky kořenového 

systému, drobné kořínky. Vzorek je bez hrubé a cizorodé 

příměsi.

SOP P02 P11 N

Reakce s 5% HCl bez senzoricky patrné reakce SOP P02 P11 N

Pach Slabý, zemitý SOP P02 P11 N

Konzistence Vlahá, slabě lepivá, plastická, soudržná SOP P02 P11 N

Příloha č.1 Všeobecné vlastnosti jednotlivých vzorků peloidní suroviny

Vrt č. 1 0 - 0,5 m

Makroskopický popis vzorku peloidu
Ident. 

zkoušky
Prac. Ozn.

Barva Tmavě hnědá  3/2 10YR – hodnota dle Munsella SOP P02 P11 N
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Protokol o zkoušce č.47729/2023 ze dne 28.7.2023

Hmotnost vzorku: 3600 g

Stupeň rozložení dle Posta

Ident. 

zkoušky
Prac. Ozn.

Všeobecné údaje o složení laboratorního vzorku

Ident. 

zkoušky
Prac. Ozn.

SOP P07 P11 N

SOP P07 P11 N

SOP P07 P11 N

SOP P07 P11 N

Sušina 23,4 -

 - z toho: popel (800° C) 1,12 4,8

 - a ztráta žíháním (105° – 800° C) 22,3 95,2

Parametr

H5 SOP P05 P11 N

Parametr V laboratorním vzorku (%)
V sušině 

(%)

Voda (105° C) 76,6 -

Reakce s 5% HCl bez senzoricky patrné reakce SOP P02 P11 N

Reakce (hodnota 

pH) kaše 
3,8 ± 0,2 SOP P02 P11 N

Konzistence Vlahá, slabě lepivá, slabě plastická, drobivá SOP P02 P11 N

Hodnocení 

příměsí

Vzorek je tvořen humifikovanou hmotou se zbytky  rostlinných 

pletiv velikosti 17 x 96 mm.  Ve vzorku se nachází zbytky 

kořenového systému, drobné kořínky do 10 mm. Vzorek je bez 

hrubé a cizorodé příměsi.

SOP P02 P11 N

Ident. 

zkoušky
Prac. Ozn.

Barva Tmavě hnědá  3/3 10YR – hodnota dle Munsella SOP P02 P11 N

Pach Slabý, zemitý SOP P02 P11 N

Vrt č. 2 0 - 0,5 m

Makroskopický popis vzorku peloidu
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Protokol o zkoušce č.47729/2023 ze dne 28.7.2023

Hmotnost vzorku: 6500 g

Stupeň rozložení dle Posta

Ident. 

zkoušky
Prac. Ozn.

Všeobecné údaje o složení laboratorního vzorku

Ident. 

zkoušky
Prac. Ozn.

SOP P07 P11 N

SOP P07 P11 N

SOP P07 P11 N

SOP P07 P11 N

 - z toho: popel (800° C) 0,27 2,3

 - a ztráta žíháním (105° – 800° C) 11,7 97,7

Parametr V laboratorním vzorku (%)
V sušině 

(%)

Voda (105° C) 88,0 -

Sušina 12,0 -

Reakce (hodnota 

pH) kaše 
3,9 ± 0,2 SOP P02 P11 N

Parametr

H5 SOP P05 P11 N

Hodnocení 

příměsí

Vzorek je tvořen humifikovanou hmotou s úlomky dřevní hmoty 

velikosti 5 x 36 mm. Ve vzorku se nachází zbytky kořenového 

systému, drobné kořínky. Vzorek je bez hrubé a cizorodé 

příměsi.

SOP P02 P11 N

Reakce s 5% HCl bez senzoricky patrné reakce SOP P02 P11 N

Pach Slabý, zemitý SOP P02 P11 N

Konzistence Vlhká, slabě lepivá, plastická, soudržná SOP P02 P11 N

Vrt č. 3 0 - 0,5 m

Makroskopický popis vzorku peloidu
Ident. 

zkoušky
Prac. Ozn.

Barva Tmavě hnědá  3/3 10YR – hodnota dle Munsella SOP P02 P11 N
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Protokol o zkoušce č.47729/2023 ze dne 28.7.2023

Příloha č.2   Fotodokumentace
(22.5.2023, ing. Jaroslav Kožík)

Obr. 1: Dodané vzorky peloidu

Obr. 2: Vzorek peloidu
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